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INTISARI 

 
Penggunaan  kertas  dunia  terus  mengalami  kenaikan  tiap  tahunnya.  Meningkatnya 
kebutuhan  kertas  ini  menyebabkan  kebutuhan  bahan  pemutih  akan  meningkat. 
Mengingat begitu besarnya pemakaian bahan pemutih terutama senyawa klorin, maka 
perlu diperhatikan efek  samping  yang disebabkan oleh penggunaan bahan  tersebut. 
Kebutuhan akan proses yang ramah  lingkungan pada proses bleaching menyebabkan 
perlunya  untuk  menggantikan  senyawa  klorin  dengan  senyawa  berbasis  oksigen. 
Namun  senyawa‐senyawa  bebasis  oksigen  memiliki  kelemahan,  di  mana  senyawa 
tersebut  sangat  sensitif  terhadap  ion  logam yang  terikut ke dalam proses bleaching. 
Penambahan  asam dapat mengurangi  kandugan  ion  logam  tetapi  akan menurunkan 
kekuatan pulp. Oleh karena itu perlu dicari kondisi optimum penambahan asam untuk 
mendapatkan hasil pulp dengan  kecerahan dan  kekuatan  tertinggi. Pulp akasia  yang 
merupakan  jenis  hard wood  dari hasil  proses  kraft  akan  dilakukan  proses  bleaching 
setelah  sebelumnya  dicuci  dengan  larutan  asam  (H2SO4)  pada  berbagai  pH  dan 
kemudian  dicuci  dengan  air  bebas  ion.  Pada  proses  bleaching  ditambahkan  basa 
(NaOH)  dalam  jumlah  tertentu  untuk  meningkatkan  pH.  Dari  hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa pencucian asam berpengaruh  terhadap pengambilan  ion  logam 
pada  serat pulp. Dari analisis bilangan Kappa dan analisis kadar  ion  logam diperoleh 
bilangan Kappa sebesar 4,33 dan kada ion logam Fe: 9,33 ppm, Mn: 3,0382 ppm, dan 
Cu:  0,8027  ppm  pada  kondisi  pH  2  dan  penambahan  NaOH  2%.  Sehingga  semakin 
rendah pH pencucian, maka semakin banyak  ion  logam yang terambil dari serat pulp 
dan  didapatkan  pula  bilangan  Kappa  yang  rendah. Namun  perlu  dianalisis  kekuatan 
pulp dengan cara mengukur viskositasnya. 
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PRAKATA 
 

Penggunaan  kertas  dunia  terus  mengalami  kenaikan  tiap  tahunnya. 

Meningkatnya  kebutuhan  kertas  ini menyebabkan  kebutuhan  bahan  pemutih  akan 

meningkat. Mengingat begitu besarnya pemakaian bahan pemutih terutama senyawa 

klorin, maka perlu diperhatikan efek samping yang disebabkan oleh penggunaan bahan 

tersebut.  Kebutuhan  akan  proses  yang  ramah  lingkungan  pada  proses  bleaching 

menyebabkan perlunya untuk menggantikan senyawa klorin dengan senyawa berbasis 

oksigen, diantaranya hydrogen peroksida.  

Kelemahan bleaching dengan hidrogen peroksida adalah bahwa efektivitasnya 

sangat dipengaruhi oleh kandungan  logam di dalam pulp. Oleh karena  itu, penelitian 

ini ditujukan untuk menemukan metode menghilangkan  ion  logam dari pulp sehingga 

efektivitas bleaching dengan hidrogen peroksida dapat ditingkatkan.   

Dalam melakukan penelitian  ini penulis mendapat bantuan dari banyak pihak. 

Untuk  itu penulis mengucapkan banyak  terima  kasih  kepada PT  Indah Kiat Pulp and 

Paper Tangerang Mill yang telah mengijinkan panulis untuk menggunakan sampel pulp 

akasia.  Terima  kasih  yang  tak  terhingga  kepada Hendri Cahya Ramadhan  yang  telah 

banyak membantu  dalam  pengambilan  data  dan  penyusunan  laporan.  Dan  terima 

kasih  kepada  Laboratorium  Teknik  Kimia  UMS  yang  telah  memberikan  berbagai 

fasilitas untuk pengambilan data.  

Akhir  kata,  penulis  menyadari  masih  banyak  kekurangan  dalam  laporan 

penelitian  ini,  untuk  itu  kritik  dan  sarang  sangat  diharapkan  agar  laporan  ini  dapat 

lebih bermanfaat.  

 

Surakarta, 3 September 2010 
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