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RINGKASAN 
 

Indonesia dengan masyarakat sebagain besar matapencaharian bertani mampu 
menghasilkan limbah sekam padi yang sangat melimpah, dari data statistik jumlah limbah 
sekam padi di Indonesia pada tahun 2007 berkisar 10,28 juta ton. Begitu pula, serat rami 
(Boehmeria Nivea) juga berlimpah, seperti di daerah Koppontren Darussalam Garut Jawa 
Barat. Dengan melimpahnya bahan baku tersebut, maka sebagai solusi kreatif adalah dengan 
memanfaatkan sekam padi menjadi produk core dan serat ramie menjadi produk komposit. 
Tujuan dari penelitian tahun 2009 ini adalah menjadikan sekam padi menjadi core dan serat 
ramie menjadi komposit serta menyelidiki sifat-sifat fisis dan mekanis core dan komposit 
tersebut.  
 Teknik manufaktur core limbah sekam padi - urea formaldehyde dengan metode spray 
up urea formaldehyde ke dalam sekam padi didalam ruang tertutup, kemudian dimasukkan 
kedalam cetakan selama 12 jam, jika dengan hotpress dapat dilakukan dengan waktu 
pencetakan selama 4 jam pemanasan di bawah terik matahari. 
 Optimasi sifat mekanis core limbah sekam padi - urea formaldehide berdasarkan 
kekuatan tekan optimum pada core dengan kandungan SP:UF=30%:70%, kekuatan bending 
cenderung konstan, tegangan geser optimum pada core dengan kandungan SP:UF=40%:60%, 
tegangan tarik optimum pada core dengan kandungan SP:UF=70%:30%, kekuatan impak 
optimum pada core dengan kandungan SP:UF=40%:60%. Densitas core SP:UF semakin 
meningkat dengan bertambahnya urea formaldehyde, laju kontrol kadar air core stabil pada 
suhu pemanasan 105°C selama 6 menit, dan kestabilan dimensi terbaik diperoleh pada core 
dengan kandungan SP:UF=40%:60%. Optimasi sifat mekanis terbaik dari pengujian tarik, 
bending, impak dari komposit serat rami - polyester dengan variabel fraksi volume serat 
(20%,30%,40%,dan 50%) terjadi pada Vf 40%, dan pada perlakuan alkali (NaOH 5% selama 
0, 2, 4, 6, dan 8 jam) menghasilkan sifat mekanis terbaik dengan perendaman NaOH 5% 
selama 2 jam. Kestabilan dimensi terbaik dengan Vf  40%. Aplikatif dari penelitian ini berupa 
produk core dan panel interior meja kereta api komersial dari bahan serat rami–poliester.   
 
Kata kunci : sekam padi, serat rami, core, komposit 
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PRAKATA 

 
  
 Tim peneliti memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kekuatan kepada tim peneliti untuk rnelaksanakan penelitian ini dengan baik. Kami 
yakin bahwa tanpa rahmat dan hidayah-Nya maka banyak kendala-kendala yang tidak 
dapat dipecahkan selama penelitian ini berlangsung. 

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan limbah sekam padi dari industri pengolahan 
padi, pemanfaatan serat rami dari Koppontren Darussalam Garut,  Jawa Barat, Meningkatkan 
pemberdayaan pemanfaatan bahan alam, Menghasilkan produk panel yang kuat dan lebih 
ramah lingkungan, Tahapan Alih Teknologi. 

Tim peneliti mengharapkan adanya pengembangan penelitian lanjutan oleh para 
peneliti yang lain. Aplikasi dari komposit diharapkan mampu menggantikan komponen 
lokal, seperti pada struktur, panelling, dan body mobil. Keuntungan penggunaan produk 
dari bahan komposit adalah ringan, kuat, tahan korosi, dan murah. Keberhasilan 
penelitian ini akan meningkatkan nilai ekonomis produk, mampu mengurangi 
ketergantungan bahan - bahan import, dan sekaligus menanamkan kemandirian  bangsa 
untuk memproduksi sendiri. Konsep rekayasa skin dan core ini merupakan tahapan alih 
teknologi yang di-ilhami oleh masuknya core import kayu balsa dari Australia. Penelitian ini 
diharapkan dapat menciptakan keberhasilan karya teknologi komposit yang 
inovative. 

Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan kritik 
dan saran sangat diharapkan untuk melakukan perbaikan pada penelitian mendatang. Peneliti 
juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional yang telah membiayai penelitian ini. Atas 
bantuannya dari semua pihak, diucapkan terima kasih. 

 
 

     Surakarta, Oktober 2009 
 
                                                                                         Penulis, 
 

 

                                                                                           

                                                                                         Tim Peneliti 
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