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Abstrak 

 

Beton dalam pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah di Indonesia saat ini tumbuh dengan 

pesat dan hampir menjadi pembangunan infrastuktur terbaik dalam sejarah pembagunan jalan di 

Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum bisa diimbangi dengan kualitas pada 

pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, khusus nya dalam pekerjaan beton yang terkadang masih 

salah dalam pembuatannya. Ada yang tidak sesuai spesifikasi dan ada juga yang tidak memakai 

acuannya. Seperti kandungan lumpur yang tidak diperhatikan dalam pelaksanaan di proyek. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kadar lumpur terhadap kuat tekan dan 

kuat tarik belah beton apabila dalam pelaksanaan proyek jika diberi beban akan memberikan dampak 

yang signifikan atau tidak. Pengujian ini menggunakan sample beton silinder berukuran diameter 15 

cm, dan tinggi 30 cm dengan kualitas beton K125 (mutu rendah) dengan kadar lumpur yang berbeda- 

beda, yaitu 5%, 7,5%, 10%, 12,5% dan 15%. Pengujian beton yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah kuat tekan dan kuat tarik belah. Dalam kuat tekan, didapat nilai rerata kuat tekan   yaitu 5% = 

12,21 MPa, 7,5% = 11,05 MPa, 10% = 8,87 MPa, 12,5% = 6,57 MPa, dan 15% = 5,12 MPa. Dan nilai 

kuat Tarik belah, didapat nilai rerata kuat tarik  yaitu 5% = 48,51 MPa, 7,5% = 51,87 MPa, 10% = 

53,12 MPa, 12,5% = 28,31 MPa, dan 15% = 41,24 MPa. 

 

Kata kunci : Slum; Kadar lumpur; Kuat Tekan; Kuat Tarik Belah  

 

Pendahuluan 

Pengalaman yang terjadi di lapangan pada saat pengecoran Lean Concrete (LC) adalah Batching Plant tidak 

menguji kadar lumpur agregat halus terlebih dahulu sebelum pencampuran pembuatan beton, dengan alasan beton 

tersebut hanya sebagai landasan untuk Rigid Pavement jadi tidak perlu ketelitian yang mendasar. Hal ini bisa 

menyebabkan mengapa Rigid Pavement itu bisa pecah dikarenakan Lean Concrete dibawahnya tidak kuat untuk 

menahan beban Rigid pavement dan beban kendaraan. 

Dalam konstruksi jalan, beton Lean Concrete disebut juga beton kurus yang dimana beton tersebut hanya 

memiliki tebal 10cm. Lean Concrete bukan termasuk lapisan struktur dikarenakan Lean Concrete tidak memakai 

tulangan dalam pengecorannya. Lean Concrete juga berguna sebagai perata permukaan setelah lapisan tanah atau 

pemisah/ jarak agar air tidak meresap ke lapisan bawahnya. 

Bahan baku yang digunakan dalam Lean Concrete pada umumnya sama dengan  pembuatan campuran beton, 

hanya saja klasifikasi dan mutunya yang berbeda. Lean Concrete menggunakan  klasifikasi beton K125 dengan mutu 

rendah. Biasanya di proyek umumnya dengan sebutan beton kelas E. Penggunaan bahan baku dalam membuat beton 

Lean Concrete ini lebih banyak menggunakan pasir dibandingkan semen, maka penelitian ini menguji kadar lumpur 

yang terkandung di dalam pasir yang digunakan dalam pembuatan beton Lean Concrete. Purwanto dan Priastiwi 

(2012) telah meneliti pengaruh kadar lumpur pada mutu beton normal sampai dengan 11%. Penelitian ini, dilakukan 

uji kuat tekan pada beton mutu rendah dan diteliti sampai dengan kadar lumpur 15%.  

   

Rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Berapa nilai  kuat tekan beton pada masing masing presentase kadar lumpur pada agregat halus? 

2) Apakah tiap masing-masing presentase kadar lumpur dapat mempengaruhi kualitas beton ? 

 

Tujuan penelitian ini : 

1) Untuk mengetahui kuat tekan beton dan tari belah beton dengan variasi kadar lumpur yang terkandung pada 

agregat halus 

2) Untuk mengetahui pengaruh kuat tekan beton masing masing kadar lumpur pada umur 28 hari. 



Simposium Nasional RAPI XVIII-2019 FT UMS                                                                                  ISSN 1412-9612 
 
 

304 

 

3) Untuk mengetahui pengaruh kuat tarik belah  beton masing masing kadar lumpur pada umur 28 hari 

 

Manfaat penelitian : 

Manfaat yang didapat antara lain : 

1) Sebagai informasi mengenai pengaruh variasi kandungan kadar lumpur pada pembuatan beton lean concrete 

2) Sebagai informasi/ referensi untuk peneliti dan praktisi  selanjutnya. 

Metode Penelitian 

1) Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Hasil  dan Pembahasan 

a) Pemeriksaan agregat halus 

Pemeriksaan kandungan lumpur. Hasil pemeriksaan kandungan lumpur agregat halus pada penelitian 

ini dapat dilihat pada lampiran berikut ini. 

Dari hasil percobaan dilaboratorium didapatkan hasil kandungan lumpur pada pasir lebih dari 5% 

yaitu 12,56 %, tidak memenuhi syarat  SNI 03-4142-1996  untuk digunakan sebagai bahan campuran adukan 

beton. Tetapi dalam penelitian ini parameter kandungan lumpur  diuji pada batas diluar syarat tersebut untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh  kandungan lumpur yang melebihi batas yang disyaratkan. 

 

  

Gambar 1. Bagan alur pelaksanaan penelitian 
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Tabel 1. Pemeriksaan kandungan lumpur agregat halus 

 

 

 

 

 

 
b) Kekentalan Adukan Beton 

Dalam penelitian ini pengujian slump betujuan untuk mengetahui kekentalan  adukan beton akan 

mempengaruhi tingkat kemudahan pengerjaan (workability) dan sifat sifat pengerjaannya. Pengujian slump 

dilakukan dengan menggunakan kerucut yang berdiameter atas 10 cm, diameter bawah 20 cm dan tinggi 

kerucut 30 cm. Besaran slum sangat dipengaruhi oleh fas pada campuran yaitu nilai perbandingan berat air 

terhadap berat semen. Slump yang disyaratkan (Tjokrodimulyo, K. 1996) untuk beton normal antara 5 – 7,5 

cm, jika terjadi kegagalan/ tidak memenuhi kisaran slump yang disyaratkan maka pengujian diulang maksimal 

3 kali, jika masih gagal maka beton dinyatakan tidak memenuhi syarat. Lain halnya dengan kandungan lumpur 

yang melampaui batas yg disyaratkan, maka dengan variasi kandungan antara 5- 15% didapat hasil seperti 

tabel berikut 

Tabel 2. Pengujian Slump 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Grafik pengujian slum 

 

Perhitungan kadar lumpur : 

Kadar lumpur pasir di batching plant adalah : 

h1 = ht2 – hp 

dimana : 

h1  = tinggi lumpur       = 157 ml 

ht1 = tinggi total pasir + lumpur sebelum kocokan   = 1250 ml 

ht2 = tinggi total pasir + lumpur setelah kocokan   = 1475 ml 

hp  = tinggi pasir       = 1318 ml 

kandungan lumpur = (h1/ht1)*100% = (157/1250)*100%  = 12,56% 

- Volume  beton 1 silinder : 

0,25*(22/7)*15*15*30 = 5303,571 cm3  
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- Volume 8 sample silinder : 

5303,571 * 8 = 42428,570 cm3 = 0,042429 m3 

Lumpur dicuci bersih sampai kadar lumpur 5%, lalu membuat kadar lumpur 7,5%, 10%, dan 15% 

- Perhitungan tambahan kadar lumpur : 

h1  = tinggi lumpur (ml)     = 32 ml 

ht1 = tinggi total pasir + lumpur sebelum kocokan (ml) = 1250 ml 

ht2 = tinggi total pasir + lumpur setelah kocokan (ml)  = 1340 ml 

hp = tinggi pasir (ml)     = 1308 ml 

kandungan lumpur = (h1/ht1)*100% = (32/1250)*100%  = 2,56% 

Setiap persen sampel kadar lumpur beton, ditambahkan 32 ml lumpur. 

 

c) Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan menggunakan alat uji kuat tekan beton compress testing 

mechine. Pengambilan data  dan set up peralatan dilakukan dalam rangka untuk kelengkapan  pengujian 

meliput,  peralatan uji termasuk harus pada keadan siap terkait alat baca dan kondisi siap untuk pengujian,  

pengkondisian bahan silinder beton pada keadaan kering. Hasil pengujian kuat tekan silinder beton (SNI 03-

1974-2011)  dengan menggunakan rumusan gaya tekan (N) dibagi luasan permukaan silinder beton (mm^2),  

dapat dilihat pada Lampiran berikut ini. 

 

Tabel 3. Pengujian kuat tekan beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik pengujian kuat tekan beton 
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d) Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton 

Pengujian kuat tarik belah beton dilakukan dengan menggunakan alat uji kuat tekan beton compress 

testing mechine. Hasil pengujian kuat tarik belah silinder beton dapat dilihat pada Lampiran berikut ini. 

 

Tabel 3. Pengujian kuat tarik belah beton 

 
 

 

 
Gambar 3 Grafik pengujian kuat tari belah beton 
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Kesimpulan 

Setelah diadakan pembuatan benda uji silinder beton, perendaman benda uji selama 28 hari, pengujian kuat 

tekan dan kuat tarik belah  beton, serta melalui suatu proses   akhirnya penelitian ini dapat diambil beberapa 

kesimpulan :  

1) Semakin banyak lumpur di agregat halus (pasir) dapat menurukan nilai kuat tekan beton. Hasil pengujian di 

batching  plant  kuat tekan beton yaitu: 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 15% didapatkan nilai rata-rata 12,21 MPa, 

11,05 MPa, 8,87 MPa, 6,57 MPa, dan 5,12 MPa. Semakin banyak kadar lumpur, semakin menurukan kuat tekan 

beton. 

2) Semakin banyak lumpur pada agregat halus (pasir) dapat menurunkan nilai kuat tarik belah beton. Hasil pengujian 

di batching plant kuat tekan beton yaitu: 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 15% didapatkan nilai rata-rata 48,51 MPa, 

51,87 MPa, 53,12 MPa, 41,24 MPa, dan 28,31 MPa.  

 

Saran 

Berdasarkan dari pengamatan selama pelaksanaan penelitian, kesulitan-kesulitan yang dialami pada saat 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1) Dalam penelitian yang dilakukan di batching plant, semuanya harus gerak cepat dalam pembuatan sample beton. 

Dikarenakan pembuatan beton menggunakan mixer besar (truck mixer). 

2) Kondisi benda uji yang baik dan kurang baik akan berpengaruh terhadap hasil pengujian beton walaupun benda 

uji tersebut dibuat dengan metode yang benar. 

3) Kadar lumpur yang banyak sebaiknya dihindari, dikarenakan kadar lumpur yang banyak dapat mengakibatkan 

karakteristik beton semakin rendah. 
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