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ABSTRACT 

Bamboo has high enough tensile strength. Constrain of use bamboo easily attacked by fungi, termites, beetles and needs 
protected weather effects as well as rain and hot sun. The purpose of the study was to determine effect of leaching of presser-
vative CCB4 to tensile strength are two kinds bamboo. Testing is done with preserving petung and legi bamboo into CCB4 
0,%, 5%, 10%, and 15% concentration. Each bamboo is cut into 3 part (base, middle, and end), each testing is done 3 time 
repetitions. Bamboo has been preserved placed in free air (leaching process) long 1, 6 and 12 moon, and then it is done tensile 
strength test toward parallel of the fibers. Study result show that average tensile strength of bamboo before leaching process is 
218.78 MPa, after 6  and 12 moons leaching process is 207 MPa and 198,1 MPa. Decreases of average tensile strength are 
5,1% and 9,2% for leaching time 6 and 12 moons, respectively. There are real differences between before and ater leaching 
time 6 and 12 moons. 
Keywords: preservative, tensile strength, bamboo  
 
 
ABSTRAK 

Bambu memiliki kekuatan tarik yang cukup tinggi. Pemanfaatan bambu terkendala oleh mudahnya diserang oleh jamur, ra-
yap serta kumbang bubuk dan perlu dilindungi dari pengaruh cuaca seperti hujan dan panas matahari. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh leaching bahan pengawet CCB4 terhadap kuat tarik 2 jenis bambu. Pengujian dilaku-
kan dengan mengawetkan bambu petung dan legi dengan bahan CCB4 konsentrasi 0%,5%,10% dan 15%. Tiap batang bambu 
dibagi menjadi 3 bagian (pangkal, tengah dan ujung), masing- masing pengujian dilakukan 3 kali pengulangan. Bambu yang 
telah diawetkan diletakkan ditempat terbuka (proses leaching) selama 0, 6 dan 12 bulan, dan dilakukan uji kuat tarik sejajar 
serat setelahnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuat tarik rata-rata bambu sebelum di-leaching  218,70 MPa, setelah 
di-leaching selama 6 bulan 207 MPa, dan sebesar 198,1 MPa setelah 12 bulan. Terjadi penurunan kuat tarik rata-rata 5,1% 
dan 9,2% untuk lama leaching selama 6 dan 12 bulan. Terdapat perbedaan yang nyata antara bambu sebelum dan setelah di-
leaching selama  6 dan 12 bulan. 
Kata-kata kunci: bahan pengawet, kuat tarik, bambu 
 
 

PENDAHULUAN 

Menurut Sarma, di dunia tercatat lebih dari 75 genera dan 
1250 spesies bambu, sedang Ucimura  menyatakan  bahwa  bam-
bu  yang  ada  di  Asia Selatan  dan Asia Tenggara kira-kira 80% 
dari keseluruhan bambu yang ada di dunia. Genus Bambusa 
mempunyai jumlah spesies paling banyak, dan terutama tersebar 
di daerah tropis, termasuk Indonesia ( Morisco 1999). 

Bambu memiliki kekuatan tarik yang cukup tinggi bahkan 
dapat dipersaingkan dengan baja. Sekalipun bambu memiliki ba-
nyak keunggulan, bambu juga memiliki beberapa kendala dalam 
pemanfaatannya. Kendala pertama adalah bambu mudah diserang 
jamur, rayap dan terutama kumbang bubuk sehingga bangunan a-
tau perabot yang terbuat dari bambu cenderung tidak awet. Ken-
dala lainnya menyangkut sifatnya yang higroskopis, sehingga sa-
ngat dipengaruhin oleh kelembaban di sekelilingnya. Bambu 
yang tidak terlindung akan mengalami kelunturan atau penurunan 
(leaching) kekuatan maupun bahan pengawetnya api. Tujuan pe-
nelitian ini adalah untuk mengetahui kelunturan (leaching) yang 
terjadi khususnya kuat tariknya apabila bambu tersebut tidak ter-
lindung, baik yang diawetkan maupun yang tidak. 

 
BAHAN PENGAWET CCB4 DAN LEACHING 

Permasalahan utama dalam penggunaan bambu adalah u-
mur pakai bambu yang relatif pendek dan kerentanan terhadap 
serangan biologis seperti kumbang bubuk, rayap, cendawan, ma-
upun serangan cuaca. Menurut Sulthoni (1989), kumbang bubuk 

ini dianggap sebagai penyebab kerugian yang penting sehingga 
menjadi perhatian para pemakai bambu, termasuk para peng-
usaha bambu. Agar bambu memiliki umur pakai yang lebih lama 
serta tahan terhadap serangan biologis maka bambu perlu diawet-
kan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan konstruksi 
maupun kerajinan. 

Bahan pengawet CCB (tembaga-khrom-boron) adalah ba-
han pengawet kayu yang diijinkan pemakaiannya di Indonesia. 
Proses pengawetannya dapat dilakukan secara rendaman dan sel 
penuh. Harga bahan pengawet ini relatif mahal (Anonim, 1994 
dalam Abdurrohim dan Djarwanto, 2000). CCB4 adalah  bahan 
pengawet yang terdiri dari tembaga sulfat, 32,4%;  natrium di-
kromat, 36%; dan asam borat, 21,6%. Bahan pengawet ini ber-
bentuk pasta 90% dengan bahan aktif berupa garam. Efektif un-
tuk mencegah serangan jamur, kumbang bubuk dan rayap. Meto-
de yang cocok digunakan untuk bahan pengawet ini adalah meto-
de rendaman dingin dan vakum tekan (Departemen Pertanian, 
1996 dalam Barly, 1999 ). 

Penggunaan bahan CCB untuk pengawetan kayu Acacia 
Mangium Wild telah dilakukan oleh Karlinasari, Rahmawati dan 
Mardikanto (2010). Kadar CCB yang diberikan sebesar 4%,7% 
dan 10%, dengan metode pengawetan vakum tekan dan rendam-
an dingin. Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan pe-
ngaruh antara penggunaan metode pengawetan vakum tekan dan 
rendaman dingin terhadap kekuatan kayu. Sebelumnya, Abdurro-
him dan Djarwanto (2000) juga telah mengawetkan beberapa je-
nis kayu dengan bahan CCB. Hasil penelitian menunjukkan bah-
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wa kelima jenis kayu yang diteliti dapat diawetkan memakai ba-
gan yang digunakan  kecuali kayu meranti merah ukuran kaso 
dan reng. 

Proses leaching adalah proses  penguapan dan pelunturan 
bahan pengawet dalam kayu/bambu akibat dari tekanan uap pe-
ngawet yang digunakan, aliran udara, tekanan barometer, laju di-
fusi dalam kayu dan kondisi penyimpanan (Nicholas,1988). Be-
berapa hal yang mempengaruhi terjadinya leaching seperti : per-
meabilitas kayu/bambu dan proses pemasukan bahan pengawet 
kedalamnya, bahan pengawet dan metode pengawetan yang di-
gunakan, faktor lingkungan, dan lain-lain. 

 
CARA PENELITIAN 
 
Bahan Penelitian 
 
1. Bambu, ada 2 jenis yaitu : 1) Bambu Petung (Dendrocalamus 

asper) dan 2) Bambu Legi (Bambusa vulgaris). Semua bam-
bu yang dipakai di dalam penelitian ini didapat dari desa Ke-
miri (Turgo), Kelurahan Purwobinangun, Kecamatan Pakem, 
Sleman, Yogyakarta. Umur bambu umumnya lebih dari 3 ta-
hun. Penebangan bambu dilaksanakan pada waktu yang ber-
samaan. 

2. Bahan pengawet CCB4 dengan konsentrasi 0%, 5%, 10%, 
dan 15% 

 
Metode Penelitian 
 
1. Persiapan Bahan: bambu ditebang dan dibagi menjadi 3 ba-

gian, yaitu pangkal, tengah, dan ujung, masing-masing po-
tongan 3 meter. Contoh uji dibuat dari setiap jenis bambu un-
tuk perlakuan kontrol (tanpa proses pengawetan) dengan 3 
sampel pada masing-masing bagian. 

2. Pengawetan Bambu: bambu  diawetkan dengan CCB4  kon-
sentrasi 0%, 5%, 10%, dan 15%, dengan metode Boucherie-
Morisco, dengan tekanan udara 4 atm. 

3. Perlakuan Leaching: proses leaching dilakukan  dengan ca-
ra: meletakkan bambu (baik yang diawetkan maupun yang 
kontrol) di lingkungan terbuka (terkena panas dan hujan), se-
hingga terjadi proses leaching pada bambu. Melakukan peng-
ujian kekuatan bambu akibat proses leaching : untuk waktu 0 
bulan (tanpa proses leaching), 6 dan 12 bulan (lama waktu 
leaching). 

4. Pengujian Bambu: Sampel untuk uji kuat tarik diambil se-
banyak 3 buah pada setiap bagian bambu, dibuat berdasarkan 
ASTM D 143 – 52 yang dimodifikasi dan ISO N 313 – 315. 
Rumus kuat tarik: 

 

 
A

Fultult =τ  (1) 

 
Dengan 
 τult  : kuat tarik bambu (MPa), 
 Fult : beban maksimum (N), 
 A : luas penampang melintang rata-rata (mm2) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil uji kuat tarik untuk seluruh variasi konsentrasi kadar 
CCB4 dan lama waktu leaching dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Bambu tanpa di leaching 

Hasil pengujian kuat tarik rata-rata bambu yang tidak di leaching 
dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 1. Hasil uji kuat tarik rata-rata seluruh bambu dengan 
konsentrasi kadar  CCB4 0%-15% dan lama waktu leaching 0-12 
bulan. 

CCB4 Kuat tarik rata-rata (MPa) 
0 bl 6 bl 12 bl Rata-rata 

0% 230,87 203,07 197,94 210,63 
5% 209,80 193,19 173,79 192,27 
10% 226,19 221,48 211,13 219,60 
15% 205,55 210,12 195,88 203,85 

Rata-rata 218,11 206,96* 194,69*  
 a ab b  
*)perbedaan mean terhadap kontrol signifikan pada leve 0,05 

 
Tabel 2.   Hasil uji kuat tarik bambu rata-rata dan kadar CCB4 
                 untuk bambu yang tidak dileaching .  

CCB4 Kuat tarik rata-rata  (Mpa) 
0%    5%    10% 15% 

230,87 209,80 226,19 205,55 
a a a a 

0% 9,13% 2,03% 10,97% 
*) perbedaan mean terhadap kontrol signifikan pada level 0,05 

 
Dari Tabel 2 di atas  terlihat adanya perbedaan kuat tarik 

rata-rata bambu antara yang tidak diawetkan (kontrol) dengan 
yang diawetkan. Kuat tarik rata-rata tertinggi pada bambu yang 
tidak diawetkan sebesar 230,87 MPa, dan terendah sebesar 
205,55 Mpa pada bambu yang diawetkan dengan CCB4 15%.  
Bambu yang diawetkan mengalami penurunan kuat tarik  antara 
2,03%-10,97%. Dari analisis varian dan uji Tukey dengan keteli-
tian α =5%, didapat bahwa nilai kuat tarik antara bambu yang ti-
dak diawetkan (kontrol/ CCB0%)  dengan yang diawetkan (CCB 
5%-15%) tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Penurunan 
kuat tarik ini kemungkinan disebabkan adanya pengaruh tekanan 
pada saat proses pengawetan. Hasil ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Karlinasari, Rahmawati dan Mardikanto 
(2010), yang menggunakan CCB untuk mengawetkan kayu Aca-
cia Mangium  konsentrasi 4%,7% dan 10% dengan metode va-
kum tekan (10kg/cm2) dan rendaman dingin. Kajian ini membe-
rikan hasil bahwa metode vakum tekan berpengaruh secara nyata 
menurunkan kekuatan lentur dan tekan sejajar serat kayu. Se-
dangkan yang menggunakan metode rendaman dingin hanya me-
nurunkan kekuatan lenturnya saja. Jadi penggunaan metode va-
kum tekan  berpengaruh terhadap kekuatan kayu. 

 
Bambu yang tidak diawetkan dan di  leaching 
selama 6 dan 12 bulan 
 
Tabel 3.   Hasil uji kuat tarik dan lama waktu leaching  
                 bambu yang tidak diawetkan (kontrol/CCB 0%).  

 Kuat  tarik rata-rata  (Mpa) 

Kadar CCB4 0 bln  6 bln 12 bln 
0% 230,87 203,07 197,94 

 a a a 
%(-) 0% 12,04% 14,3% 

*) perbedaan mean terhadap kontrol signifikan pada level 0,05 
 

Dari tabel 3 serta  gambar grafik 1 nampak bahwa bambu 
yang tidak diawetkan  dan dileaching selama 6 dan 12 bulan me-
ngalami penurunan kuat tarik rata-rata sebesar 12,04% dan 
14,3%. Penurunan kuat tarik ini tidak cukup berpengaruh secara  
signifikan untuk waktu 6 bulan pertama, yaitu sebesar 12,04%. 
Untuk waktu leaching 6 bulan berikutnya terjadi penurunan se-
besar 2,22%, yaitu dari 12,04% menjadi 14,3%. Nilai penurunan 
ini juga tidak cukup berpengaruh secara signifikan, artinya tidak 
terdapat perbedaan yang nyata antara bambu yang di leaching se-
lama 6 dan 12 bulan. Adanya proses leaching pada bambu yang 
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tidak diawetkan memungkinkan terjadi pelapukan, sehingga me-
nyebabkan penurunan kekuatan bambu meskipun tidak berpenga-
ruh secara signifikan. 
 

 
Gambar 1. Grafik hubungan antara kuat tarik bambu 

dengan lama waktu leaching untuk bambu 
kontrol/tanpa pengawet (CCB4 0%) 

 
 
Bambu yang diawetkan dengan CCB4 5% 
 

Hasil pengujian kuat tarik bambu yang diberi bahan pe-
ngawet CCB4 5% baik sebelum maupun setelah di leaching sela-
ma 6 dan 12 bulan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini. 
 
Tabel 4. Hasil uji kuat tarik bambu dengan bahan pengawet  
               CCB4 5 % . 

 Kuat tarik rata-rata  (Mpa) 
Kadar CCB4 0 bln 6 bln 12 bln 

5% 209,80 193,19 173,79 
           a a a 

% (-)       0%    7,9% 17,17% 
*) perbedaan mean terhadap kontrol signifikan pada level 0,05 
 

 
Gambar 2. Grafik hubungan antara kuat tarik bambu dengan 

lama waktu leaching untuk bambu dengan bahan 
pengawet CCB4 kadar 5 % 

 
Dari tabel 4 serta gambar grafik 2 nampak bahwa bambu 

yang diawetkan dengan CCB4 5% dan dileaching selama 6 dan 
12 bulan mengalami penurunan kuat tarik rata-rata sebesar 7,9% 
dan 17,17%. Penurunan kuat tarik ini tidak signifikan untuk wak-
tu 6 bulan pertama dan 6 bulan berikutnya. Artinya tidak terdapat 
perbedaan yang nyata antara bambu yang tidak dan yang di-
leaching selama 6 dan 12 bulan. 
 
Bambu yang diawetkan dengan CCB4 10% 
 

Hasil pengujian kuat tarik bambu yang diberi bahan pe-
ngawet CCB4 10% baik sebelum maupun setelah dileaching 
selama 6 dan 12 bulan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut 
ini. 

Tabel 5. Hasil uji kuat tarik bambu dengan bahan pengawet 
               CCB4 10  % . 

 Kuat tarik rata-rata  (Mpa) 
Kadar CCB4  0 bln  6 bln 12 bln 

10% 226,19 221,48 211,13 
 a                      a                     a 

         % (-)       0% 2,1% 6,7% 
*) perbedaan mean terhadap kontrol signifikan pada level 0,05 
 

 
Gambar 3. Grafik hubungan antara kuat tarik bambu dengan lama 

waktu leaching untuk bambu dengan bahan pengawet CCB4 
kadar 10 % 

 
Dari tabel 5 serta gambar grafik 3 nampak bahwa bambu 

yang diawetkan dengan CCB4 10% dan dileaching selama 6 dan 
12 bulan mengalami penurunan kuat tarik rata-rata sebesar 2,1% 
dan 6,7%. Penurunan kuat tarik ini kurang signifikan untuk wak-
tu leaching selama 6 dan 12 bulan. Artinya tidak terdapat perbe-
daan yang nyata antara bambu yang tidak dan yang di leaching 
selama 6 dan 12 bulan. 
 
Bambu yang diawetkan dengan CCB4 15% 
 

Hasil pengujian kuat tarik bambu yang diberi bahan pe-
ngawet CCB4 10% baik sebelum maupun setelah di leaching se-
lama 6 dan 12 bulan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut i-
ni. 
 

Tabel 6.  Hasil uji kuat tarik bambu dengan bahan pengawet 
                    CCB4 15 % . 

 Kuat tarik rata-rata  (Mpa) 
Kadar CCB4  0 bln  6 bln 12 bln 

15% 205,55 210,12 195,88 
 a a a 

% (+/-)            0%      2,2%                 1,9% 
*) perbedaan mean terhadap kontrol signifikan pada level 0,05 

 
 

Dari tabel 6 serta nampak bahwa bambu yang diawetkan 
dengan CCB4 15% dan dileaching selama 6 dan 12 bulan me-
ngalami perbedaan kuat tarik rata-rata sebesar 2,2% dan 1,9%. 
Kenaikan dan penurunan kuat tarik ini kurang signifikan untuk 
waktu leaching selama 6 dan 12 bulan, artinya tidak terdapat per-
bedaan yang nyata antara bambu yang tidak dan yang dileaching 
selama 6 dan 12 bulan. 
 
Hubungan antara Kuat tarik – kadar CCB4 
 

Untuk mengetahui hubungan antara kuat tarik dan kadar 
CCB4 yang digunakan dalam pengawetan ini, bisa dilihat pada 
Tabel 7. 

Dari Tabel 7, nampak bahwa terjadi perubahan nilai kuat 
tarik rata-rata seluruh bambu antara bambu yang diberi bahan 
pengawet  CCB4 dengan yang tidak. Namun dari hasil uji Tukey 
dengan tingkat signifikansi α=5%, ternyata perbedaan kuat tarik 



Dinamika TEKNIK SIPIL/Vol. 12/No. 1/Januari 2012/M. Fauzie Siswanto, dkk./Halaman : 46 - 49   49

yang terjadi tidak cukup signifikan. Jadi bisa dikatakan penga-
wetan bambu dengan variasi kadar CCB4 0%-15% tidak berpe-
ngaruh nyata terhadap kuat tarik bambu. 

 
Tabel 7. Pengujian Tukey tingkat α =5% terhadap faktor  
konsentrasi  CCB4  untuk Kuat Tarik  (MPa) 

 Kuat tarik rata-rata (Mpa) 
CCB4 0% 5% 10% 15% 
 210,63 192,27 219,60 203,85 
 a a a a 
*)perbedaan mean terhadap kontrol signifikansi pada level 0,05 

 
 
Hubungan antara kuat tarik–lama waktu leach-
ing 
 

Dari Table 1 hasil pengujian di atas, nilai kuat tarik bambu 
sebelum dileaching rata2 sebesar  218,1 MPa. Hasil ini setara de-
ngan pengujian yang dilakukan oleh Ngurah, G (2003) untuk 
bambu petung sebelum diawetkan, yaitu rata-rata sebesar 238,77 
MPa.  

Nilai kuat tarik rata-rata bambu setelah di leaching selama 
6 bulan sebesar 206,96 MPa dan setelah 12 bulan sebesar 194,69 
Mpa. Akibat di leaching  selama 6 bulan terjadi  penurunan kuat 
tarik sebesar 11,1 Mpa atau 5,1%, dan sebesar 8,9 Mpa atau  
9,2% setelah 12 bulan. 

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa kuat tarik seja-
jar serat bambu, baik yang dengan maupun tanpa pengawetan di-
pengaruhi oleh lama waktu leaching. Dari hasil analisis varian 
dengan tingkat kesalahan α sebesar 5% menunjukkan  bahwa ter-
dapat perbedaan yang nyata pada kuat tarik bambu untuk tingkat 
lamanya waktu leching , baik sesaat setelah ditebang, 6 bulan se-
telah di leaching maupun setelah 12 bulan untuk semua bambu 
dengan berbagai tingkat kadar bahan pengawet CCB4 (0%, 5%, 
10% dan 15%). 

Untuk bambu yang diawetkan dan dileaching selama 12 
bulan, terjadi penurunan kuat tarik yang cukup signifikan. Hal ini 
juga sejalan dengan penelitian Gopar dan Sudiyani (2004) ten-
tang perubahan sifat fisik dan mekanik panel zephyr bambu sete-
lah uji pelapukan cuaca selama 12 bulan. Dari kajian tersebut di-
simpulkan bahwa nilai MOR panel zephyr bambu mengalami pe-
nurunan 83,78% (dengan bahan perekat Urea Formaldehyde) dan 
sebesar 48,44% (bahan perekat Penhol Formaldehyde) setelah uji 
pelapukan selama 12 bulan. Meskipun demikian, penurunan ke-
kuatan bambu yang diawetkan dan dileaching selama setahun da-
lam penelitian ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan 
uji pelapukan panel zephyr bambu. 
 
 
KESIMPULAN 
 
a. Kuat tarik rerata bambu yang tidak diawetkan mengalami 

penurunan setelah di leaching selama 6 dan 12 bulan, namun 
penurunan ini tidak cukup signifikan  

b. Kuat tarik rerata seluruh bambu (yang diawetkan maupun 
yang tidak) sebelum di leaching sebesar 218,1 Mpa, setelah 
di-leaching selama 6 bulan sebesar 207 Mpa, dan setelah 12 

bulan sebesar 198,1 Mpa. Terjadi penurunan sebesar 5,1% 
setelah dileaching selama 6 bulan dan 9,2% setelah 12 bulan.   

c. Dari hasil analisis varian dengan tingkat kesalahan α sebesar 
5% menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata 
pada kuat tarik rerata bambu untuk berbagai variasi kadar 
bahan pengawet CCB4, antara 0%, 5%,10% dan 15%. 

d. Dari hasil analisis varian dengan tingkat kesalahan α sebesar 
5% menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada 
kuat tarik rerata bambu untuk tingkat lamanya waktu leching, 
yaitu antara bambu sebelum dan setelah di leaching selama  6 
dan 12 bulan. 
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